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El hombre siempre ha utilizado una gran variedad de materiales. Al principio, los buscaba en la naturaleza y desarrollaba métodos C N 3/8
para extraerlos y purificarlos. Actualmente, con el desarrollo tecnoldgico es posible fabricar materiales a medida, es decir acorde con las

necesidades del momento. También se habla de materiales inteligentes, por ejemplo cementos que incluyen un pegamento que se libera

cuando una pieza de este material se quiebra. Todo este desarrollo viene acompafiado por algunos problemas ambientales, como por ejemplo

la contaminacién y el agotamiento de los recursos naturales. Es por esto que se buscan fuentes renovables de materias primas y productos

biodegradables. Los plasticos son un buen ejemplo de los nuevos materiales.

‘ Definicion
Los plasticos deben su nombre a su plasticidad, es decir a la capacidad de
deformarse hasta adquirir la forma deseada. Son materiales constituidos por

polimeros que son moléculas gigantes formadas por la unién de muchas molé-
culas pequefias —como eslabones de una cadena—, cada una de las cuales se de-

nomina monémero. En los plasti(:()s,
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Propiedades

Los plasticos son materiales con gran resistencia mecanica, de alta den-
sidad y malos conductores de la electricidad y del calor. Estas son pro-
piedades excelentes para utilizarlos como aislantes térmicos y eléctri-
cos. También presentan una buena resistencia a los acidos, alcalis y sol-
ventes. Algunas de estas propiedades, como el comportamiento frente
al calor, dependen de la forma en que se disponen las moléculas en el

el nimero de monémeros puede oscilar
entre 1.000 a 50.000 unidades. Como
los monémeros que forman los plasticos

(telgopor), nailon, acrilico.
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de una cadena.
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Plumas

El exceso de plumas derivado del consumo de productos avi-
colas puede ser aprovechado mediante el uso de la queratina,
su principal proteina. La queratina puede ser extraida en forma
de polvo con el que se fabrican relleno para pafales, toallas de
papel y filtros de agua.

El petr6leo es un combustible fosil. Los combustibles fésiles son hidrocarburos que se han Si se mezcla esta proteina con un agente reductor y se aplica
formado a partir de restos de seres vivos. En general, son utilizados como fuentes de energia di- Revista Super Campo, Egieey heZ presion, se obtienen peIicuIa; finas de un plastico biodegrada-
rectamente o luego de un proceso de refinamiento. Algunos de los hidrocarburos derivados del ' ble. Por ejemplo, los envoltorios de algunos caramelos estan fa-
refinamiento del petréleo pueden ser transformados en moléculas mas pequefias mediante un bricados con este material. El polvo de queratina puede ser uti-
proceso denominado craqueo. En este proceso se comienza con un alcano y se le aplica ca- lizado también como aditivo en la fabricacién de otros plasticos
lor. Como productos, se obtienen alcanos con menor nimero de dtomos de carbono que el en reemplazo de la fibra de vidrio, que no es biodegradable.
compuesto de partida, y alquenos. Estos ultimos son utilizados como monémeros para fabri- Combinando el polvo de queratina con polietileno se puede
car polimeros. La presencia del doble enlace entre carbonos permite que las moléculas se unan producir un plastico mas rigido, adecuado para la fabricacion de
entre si formando largas cadenas mediante reacciones de adicion. ciertas partes de autos, como puede ser el tablero.
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Plasticos tradicionales

Diagrama de la formacion del polietileno

Plasticos nuevos
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La adicion de mu-  greno ereno ETENO — ETENO fueron utilizadc_)s_como material_es aislantes, o sea para impedir el pa- Los hldrogelgs son pollmeros_ entrecruzados que forman una
chos de estos mo- so de la electricidad. Un material es conductor (como los metales y trama muy hidrofilica, es decir que pueden absorber grandes
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Originalmente, el nailon se obtenia a partir de carbén, aire y agua; ahora se produce por @, cionar con sustancias capaces de cederles o ces de formar uniones tem-

condensacion de compuestos que ademas de carbono e hidrégeno tienen oxigeno y ni- ‘y sacarles electrones. Al quitar electrones a la porarias con el agua.

trégeno. Estos compuestos se obtienen a partir de alquenos con igual nimero de ato- o unién C-C del polimero, se rompe el aparea-

. M ) Los hidrogeles
miento de los 4tomos y se dejan lugares va- forman una red

cios que permiten la circulacion de electrones. donde quedan "atrapadas
las moléculas de agua.

mos de carbono.
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Poliacetileno e clectrones Se estén disefiando hidrogeles con grupos no polares capa-
solucion et polimero) + ces de absorber la mitad de su peso en aceite, que podran
-z utilizarse para limpiar los derrames maritimos de petréleo
Esquema de plastico conductor que Iuego puede recuperarse.

Diagrama de obtencién del nailon




